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WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNYCH JAKO MEMBRANY WSTEPNEGO
KRYCIA (MWK ) W DACHACH NIE WENTYLOWANYCH O PODDASZU
NIEUZYTKOWYM.

»Nasza instrukcja dotyczy najistotniejszych zasad uktadania membran wstepnego krycia o wysokiej paro-
przepuszczalnosci, nazywanych dalej ,,MWK” z DWU typ 135 —typ 300 oraz typ MBR 2000 i MBR 3000, W
dachach nie wentylowanych o pokryciu wentylowanym z poddaszami nieuzytkowymi (czesciowo lub
catkowicie).

Rys.1 A

MWK

Dach nie wentylowany o pokryciu wentylowanym z poddaszem nieuzytkowym w catosci przedstawia rys.1
Natomiast dach nie wentylowany o pokryciu wentylowanym z poddaszem czesciowo nieuzytkowym
przedstawia rys.2. W tym drugim powstajg przestrzenie nie wentylowane za $ciankami kolankowymi
(bocznymi) i nad jetkg (pod kalenicg).

W dachach tego typu, nad budynkami nowo wybudowanymi, w przestrzeni poddasza (strychu) moze zbieraé
sie w ciggu pierwszych 2 — 3 lat eksploatacji bardzo duzo pary wodnej. W okresach zimna (jesien, zima,
wiosna) z powodu réznicy temperatur na MWK moze tworzyé sie skroplina. Wynika to z praw fizyki i jest to
proces nie zalezny od paro przepuszczalnosci MWK, pod ktérg para wodna skraplajgc sie zamienia sie w
wode a MWK nie przepuszcza wody. Z tego powodu na MWK moze gromadzi¢ sie obfita skroplina przez
wiele dni powodujgc opadanie wody na termoizolacje.

Najlepszg metodg jest wentylowanie tych pustych przestrzeni nad termoizolacjg, czyli spowodowanie
przeptywu powietrza atmosferycznego wewnatrz dachu pod MWK a nad termoizolacjg. Mozna to zrobi¢ na
wiele sposobdw ale generalnie dzielimy je na :

1) state wentylowanie — polega to na zbudowaniu dachu w ten sposéb, ze poddasze jest wentylowane
zawsze tak jak na obu rysunkach, okienkami (zaznaczonymi liniami przerywanymi) w $cianach
szczytowych (wtedy dach jest wentylowany), wedtug zasad okreslonych w normie DIN 4108 - 3;

2) okresowo, tylko w czasie pierwszych lat eksploatacji budynku — po odparowaniu wilgoci
technologicznej usuwa sie elementy wentylacyjne zamontowane czasowo.

AN Najtatwiej jest uruchomié¢ przeptyw powietrza wkiadajgc
MWK\ r"‘ miedzy zaktady pasm MWK wkiadki wentylacyjne,

e \—- — RS \ wyprodukowane w tym celu lub wykonane jako kliny z
7%'\ - réznych materiatéw odpadowych (rys.3). Po ok. 3 — ech

N latach mozna usungc¢ takie wktadki.
\l‘ \\ Na poddaszach, na ktérych zamontowane sg rézne

urzadzenia typu rekuperatory, klimatyzatory itp. wentylacja
L \ poddasza musi by¢ wykonana na state.

Zamocowanie MWK na wiezbie wedtug instrukcji nr 1

: dotaczanej do kazdej rolki lub nr 5 dostepnej na stronach
\ \\ podanych ponize;j.

Instrukcja zostata napisana wedtug stanu wiedzy z

\\ 01.09.2024 1.

Informacje dodatkowe na stronach .
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